
PE-Breitfolien  farblos-transparent 
 
 

Art.-Nr. ca. Stärke ca. µ nach  Länge Rollenbreite  
  GKV-Norm  in m (aufgefaltet) in cm  

540.11x 0,05 mm 40 µ  200 150 
540.13x 0,05 mm 40 µ  100 200, 300, 400 
540.11x 0,10 mm 80 µ  100 150, 200  
540.13x 0,10 mm 80 µ  50 300, 400, 600 
540.12x 0,15 mm 120 µ  50 150, 200, 300, 400, 600 
540.12x 0,20 mm 160 µ  50 200, 300, 400, 600 
540.170 0,20 mm 160 µ  25 800 
540.144 0,30 mm 240 µ  25 400 
540.145 0,40 mm 320 µ  25 400 

     
540.14x schwarz UV 160 µ  50 400, 600  
540.17x schwarz UV 160 µ  25 800, 1000, 1200 
540.171 weiß UV 150 µ  25 800 
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